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ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole: P

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-44708 EN DATE DU 31/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

CABINET NICOLAS
M. Frédéric NICOLAS
15 Bd Jean Moulin
29200 BREST

Réf. Client :

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Prélévement :

Commande ITGA : ITO717-8546
Echantillon ITGA : IT071701-44708
Recu au laboratoire le : 30/01/2017

Commande

170142

Dossier client

Echantillon

005 - Plinthe/Colle/Ragréage - Salle de bain - RDC

Description ITGA

Colle grise / Ragréage gris hétérogéne / Carrelage

Préparation :

Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 4 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

. " Technique analytique F Type Nb de
Fraction Analysée 9 - e Résultat y'_J ) 7
et date d'analyse d'amiante préparations
p  Colle grise + ragréage gris hétérogéne META le 31/01/2017 Présence de fibres d'amiante Chrysotile 1
non séparable + carrelage
Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste )
g 71 v
/ 1 /(
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La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mais et les rapports pendant 2 ans.
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