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Diagnostics Immaobiliers

Examen réalisé conformément a I'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code de la Saté Publique relatif a la protection contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis, a I'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la

liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, a la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse : RUE DE LA MAIRIE

CP - Ville : 29710 GOURLIZON
Référence client :

Date du repérage : 25/07/2016

Désignation : MAIRIE DE GOURLIZON

Présence d'amiante

Oui

Présence de piéce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et doit étre transmis a toute personne physique ou morale
appelée a concevoir ou réaliser les travaux.
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Diagnostics Immobiliers

ANC EnviRoNnNEMENT

Référence : 002CV000177

Rapport Annexes
- Renseignements administratifs Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de I'immeuble Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant I'émission du rapport Annexe : Prélevements et analyses

E - Piéces visitées
- Etude Préalable
F - Descriptif des travaux envisagés
G - Périmetre du batiment concerné
H - Objectif de la mission
| - Document(s) mis a disposition
J - Périmetre et programme de repérage
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du
nombre de prélévements
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)
M - Conditions existantes
Conditions de repérage
N - Modalités de repérage
O - Moyens d'investigation
Conclusions
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
Q - Réserves / Commentaires
R - Locaux ou partie de locaux non visités
Grille de résultats du repérage

A Designation de l'immeuble B Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse : RUE DE LA MAIRIE 29710 GOURLIZON Propriétaire : . MAIRIE DE Donneur d'ordre : . MAIRIE DE
GOURLIZON GOURLIZON
Référence client :
Adresse : RUE DE LA MAIRIE Adresse : RUE DE LA MAIRIE
Désignation : MAIRIE DE GOURLIZON 29710 GOURLIZON 29710 GOURLIZON
Date de construction :
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APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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C Opérateur de repérage

D Personne autorisant I'émission du rapport conformément a la
norme NF 46-020

Compagnie & Siret :
Nom :
Accompagnateur :
Date de repérage

AC Environnement (N° 441355914)
DOLO Frangois

F. LOYER (0800400100)
25/07/2016

Nom :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont
certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation :

Délivré le :

CPDI 2575 V3
07/02/2014

7]

I CA———

Assurance :

MORA Denis

Date du rapport : 08/08/2016
A Riorges, le 08/08/2016

%\

AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017

E Pieces visitées

Liste des locaux visités :

RDC - Vol 1 (Bar)
RDC - Vol 3 (Dgmt)
RDC - Vol 5 (W.c 1)

RDC - Vol 7 (Placard)
RDC - Vol 9 (Sanitaires 1)

R+1 - Vol 11 (Local chaudiére)

R+1 - Vol 13 (Chambre 2)
R+1 - Vol 15 (Chambre 4)
R+1 - Vol 17 (Couloir 1)
R+2 - Vol 19 (Chambre 6)
R+2 - Vol 21 (Sanitaires 2)
R+2 - Vol 23 (Chambre 8)
R+2 - Vol 25 (Chambre 10)
R+2 - Vol 27 (Grenier)

Extérieur - Vol 29 (Toiture)

RDC - Vol 2 (Réserve)
RDC - Vol 4 (Cage d'escalier)
RDC - Vol 6 (Cuisine)
RDC - Vol 8 (Salle de restaurant)
R+1 - Vol 10 (Salon)

R+1 - Vol 12 (Chambre 1)
R+1 - Vol 14 (Chambre 3)
R+1 - Vol 16 (W.c 2)

R+1 - Vol 18 (SDB)

R+2 - Vol 20 (Chambre 5)
R+2 - Vol 22 (Chambre 7)
R+2 - Vol 24 (Chambre 9)
R+2 - Vol 26 (Couloir 2)
Extérieur - Vol 28 (Facades)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Référence : 002CV000177

F Descriptif des travaux envisagés

Démolition du batiment

G Périmétre du batiment concerné

H Objectif de la mission

Ensemble du batiment

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits
contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec

I'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

| Document(s) mis a disposition

Aucun

J Périmétre et programme de repérage de I'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié I'ensemble des composants et matériaux des catégories

suivantes conformément a I'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Equipements divers et
accessoires

RDC

Vol 1 (Bar) - Vol 5 (W.c 1)

Parois verticales intérieures
et enduits

RDC

Vol 1 (Bar) - Vol 2 (Réserve)
- Vol 3 (Dgmt) - Vol 4 (Cage
d'escalier) - Vol 5 (W.c 1) -
Vol 6 (Cuisine) - Vol 7
(Placard) - Vol 8 (Salle de
restaurant) - Vol 9
(Sanitaires 1)

Plafond et faux-plafonds

RDC

Vol 1 (Bar) - Vol 2 (Réserve)
- Vol 3 (Dgmt) - Vol 4 (Cage
d'escalier) - Vol 5 (W.c 1) -
Vol 6 (Cuisine) - Vol 8 (Salle
de restaurant) - Vol 9
(Sanitaires 1)

Revétement de mur

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954

RDC

Vol 1 (Bar) - Vol 2 (Réserve)
-Vol 5 (W.c 1) - Vol 6
(Cuisine) - Vol 8 (Salle de
restaurant) - Vol 9
(Sanitaires 1)
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Revétement de sol

Parois verticales intérieures
et enduits

Plafond et faux-plafonds

Equipements divers et
accessoires
Revétement de mur
Revétement de sol

Parois verticales intérieures
et enduits

Plafond et faux-plafonds

Equipements divers et
accessoires
Revétement de mur
Revétement de sol

Facades

Toiture et étanchéité

RDC

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+2

R+2

R+2

R+2
R+2

Extérieur

Extérieur

Vol 1 (Bar) - Vol 2 (Réserve)
- Vol 3 (Dgmt) - Vol 4 (Cage
d'escalier) - Vol 5 (W.c 1) -
Vol 6 (Cuisine) - Vol 7
(Placard) - Vol 8 (Salle de
restaurant) - Vol 9
(Sanitaires 1)

Vol 10 (Salon) - Vol 11
(Local chaudiére) - Vol 12
(Chambre 1) - Vol 13
(Chambre 2) - Vol 14
(Chambre 3) - Vol 15
(Chambre 4) - Vol 16 (W.c 2)
- Vol 17 (Couloir 1) - Vol 18
(SDB)

Vol 10 (Salon) - Vol 11
(Local chaudiére) - Vol 17
(Couloir 1)

Vol 11 (Local chaudiére) -
Vol 18 (SDB)

Vol 11 (Local chaudiére) -
Vol 18 (SDB)

Vol 12 (Chambre 1) - Vol 13
(Chambre 2) - Vol 16 (W.c 2)
- Vol 18 (SDB)

Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20
(Chambre 5) - Vol 21
(Sanitaires 2) - Vol 22
(Chambre 7) - Vol 23
(Chambre 8) - Vol 24
(Chambre 9) - Vol 25
(Chambre 10) - Vol 26
(Couloir 2) - Vol 27 (Grenier)
Vol 19 (Chambre 6) - Vol 20
(Chambre 5) - Vol 21
(Sanitaires 2) - Vol 22
(Chambre 7) - Vol 23
(Chambre 8) - Vol 24
(Chambre 9) - Vol 25
(Chambre 10) - Vol 26
(Couloir 2)

Vol 20 (Chambre 5) - Vol 21
(Sanitaires 2)

Vol 21 (Sanitaires 2)

Vol 21 (Sanitaires 2) - Vol 22
(Chambre 7) - Vol 23
(Chambre 8) - Vol 26 (Couloir
2)

Vol 28 (Facades) - Vol 29
(Toiture)

Vol 29 (Toiture)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Diagnostics Immobiliers

Motif(s) ayant pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélévements tel qu'indiqué en Annexe A de la

K
norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
Sans Objet
L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport a la norme NF 46-020
Sans Objet
M Conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des
analyses.
Sans Objet

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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AC = AvironmneEmen

Diagnostics Immobiliers

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux
composants ou parties de composants listés en annexe 1du présent arrété et qui sont susceptibles de contenir de Il'amiante. S'il a connaissance
d'autres produits ou matériaux réputés contenir de I'amiante, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il
convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent étre inspectés ;

- les gaines techniques doivent étre controlées ;

- les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines maconnées, joints de cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux
contenant de I'amiante.

Lorsque, dans des cas tres exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les
travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront
étre réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

I examine de facon exhaustive tous les locaux qui composent le béatiment. La définiton de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet
d'optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélévements et analyses de
matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29du code de la santé publique, a la norme AFNOR NF
X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille a la tragabilit¢ des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de maniere que les ouvrages dans lesquels ils
ont été prélevés puissent étre identifiés.

o Moyens d'investigation

- Contrdler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et joints de ces cloisons

Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de ['amiante (élément
de facade, gaine maconnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ou le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de I'amiante est
probable, les moyens de prévention adéquats devront étre mis en oeuvre.

- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques

- préléevements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne Iui ont pas permis de conclure, la présence
effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

- Identification de I'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de I'amiante.

- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante a vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A
de la norme AFNOR 46-020

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
APE : 7120 Assurée par : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017) Tel : 0800400100 Fax : 0825800954
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AC = AvironmneEmen

Diagnostics Immobiliers

4

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquels des sondages et/ou
prélevements doivent étre effectués.

Localisation Materiau Justification

Vol 29 (Toiture) Mitron

Inaccessible sans moyen de travail en hauteur

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Sur avis / réf prél.

Localisation Catégorie Composant Partie de composant
Vol 10 (Salon) Parois verticales intérieures et Murs et cloisons Fibrociment gris sous forme de P36
enduits plaque avec fibres visibles +
peintures multiples non
séparable
Vol 17 (Couloir 1) Parois verticales intérieures et Murs et cloisons Fibrociment gris sous forme de P36
enduits plaque avec fibres visibles +
peintures multiples non
séparable
Vol 28 (Fagades) Facades Bardages Ardoises en fibres-ciment S55
Q Réserves / Commentaires

- Malgré le sondage des matériaux doublés, encoffrés ou recouverts, leur repérage ne sera complet qu'apres enlévement des structures directement

accessibles.
- Le repérage des réseaux enterrés n'est possible qu'aprés démolition du bati avec des moyens de terrassement appropriés. Aucun vide sanitaires n'a

d'ailleurs été repéré.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Sans objet

Sans objet Sans objet

Note : Des investigations complémentaires devront étre menées afin d'accéder a ces locaux, pour finaliser ce repérage.

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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- Toiture et étanchéité

- Fagades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revétement de sol

- Revétement de mur

- Equipements divers et accessoires

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat ° °
RDC Vol 1 (Bar) Radiateurs Joints P25 Réalisation d'un fillasse 002CV000 P25 Matériau fibreux marron Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°25 - avec poussiéres analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Radiateurs Joints P25 Sondage et extension de fillasse 002CV000 P25 Matériau fibreux marron Négatif Négatif sur
la zone homogeéne du 177 n°25 - avec poussieres analyse
prélévement P25 1
RDC Vol 5 (W.c 1) Lavabo Joint d'étanchéité P32 Réalisation d'un marron 002CV000 P32 Matériau souple marron + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°32 - peintures multiples en analyse
1 faible quantité non
séparable
R+1 Vol 11 (Local Chaudiéres Joints P37 Réalisation d'un FILLASSE 002CV000 P37 Matériau fibreux marron + Négatif Négatif sur
chaudiére) prélevement 177 n°37 - matériau gris en faible analyse
1 quantité non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Baignoire Enduit platre P52 Réalisation d'un sur tablier 002CV000 P52 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°52 - vrac analyse
2
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Baignoire Enduit platre S36 Sondage et extension de sur tablier 002CV000 P52 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogeéne du 177 n°52 - vrac analyse
prélévement P52 2
R+2 Vol 20 (Chambre 5) Radiateurs Joints P59 Réalisation d'un fillasse 002CV000 P59 Matériau fibreux marron + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°59 - matériau mou gris non analyse
1 séparable
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Fagades
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat " °
Extérieur Vol 28 (Facades) Bardages Ardoises en S55 Résalisation d'un S55-1 Présence sur
fibres-ciment sondage marquage
Extérieur Vol 28 (Fagades) Murs Enduits ciment P73 Réalisation d'un sur extension | 002CV000 P73 Matériau platreux gris + Négatif Négatif sur
prélevement des sanitaires 177 n°73 - mousse végétale non analyse
1 séparable
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Murs Enduits ciment P74 Réalisation d'un Sur extension | 002CV000 P74 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
prélevement de la cuisine 177 n°74 - mousse végétale non analyse
1 séparable

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Fagades

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
Extérieur Vol 29 (Toiture) Murs Enduits ciment P75 Réalisation d'un extension de la | 002CV000 P75 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
prélevement sdb 177 n°75 - hétérogéne analyse
1
Extérieur Vol 29 (Toiture) Murs Enduits ciment P76 Réalisation d'un 002CV000 P76 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°76 - avec poussiéres analyse
1
Extérieur Vol 29 (Toiture) Murs Enduits ciment P76 Sondage et extension de 002CV000 P76 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°76 - avec poussiéres analyse
prélévement P76 1
Extérieur Vol 29 (Toiture) Menuiseries Mastic vitrier P77 Réalisation d'un 002CV000 P77 Matériau souple gris + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°77 - peinture non séparable + analyse
1 matériau blanc non
séparable
Extérieur Vol 29 (Toiture) Menuiseries Mastic vitrier P77 Sondage et extension de 002CV000 P77 Matériau souple gris + Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°77 - peinture non séparable + analyse
prélévement P77 1 matériau blanc non
séparable
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Menuiseries Reprise P78 Réalisation d'un mastic gris 002CV000 P78 Matériau souple gris avec Négatif Négatif sur
d'étanchéité prélevement 177 n°78 - poussiéres + peinture non analyse
1 séparable
Extérieur Vol 28 (Fagades) Menuiseries Reprise P78 Sondage et extension de mastic gris 002CV000 P78 Matériau souple gris avec Négatif Négatif sur
d'étanchéité la zone homogéne du 177 n°78 - poussiéres + peinture non analyse
prélévement P78 1 séparable
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Menuiseries Reprise P79 Réalisation d'un fenétre alu 002CV000 P79 Matériau souple gris avec Négatif Négatif sur
d'étanchéité prélevement 177 n°79 - poussiéres analyse
1
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Menuiseries Reprise P79 Sondage et extension de fenétre alu 002CV000 P79 Matériau souple gris avec Négatif Négatif sur
d'étanchéité la zone homogeéne du 177 n°79 - poussiéres analyse
prélévement P79 1
Extérieur Vol 28 (Fagades) Murs Colle de carrelage P80 Réalisation d'un mosaique 002CV000 P80 Colle grise Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°80 - analyse
1
Extérieur Vol 28 (Fagades) Murs Enduits ciment P81 Réalisation d'un 002CV000 P81 Matériau gris en vrac + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°81 - peinture non séparable analyse
1
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Fagades

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Murs Joint de scellement P82 Réalisation d'un entourages de | 002CV000 P82 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
prélevement fenétres et 177 n°82 - peinture non séparable analyse
angles 1
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Murs Joint de scellement P82 Sondage et extension de entourages de | 002CV000 P82 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
la zone homogene du fenétres et 177 n°82 - peinture non séparable analyse
prélévement P82 angles 1
Extérieur  |Vol 28 (Fagades) Murs Joint de scellement P83 Réalisation d'un sur blocs en 002CV000 P83 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
prélevement soubassement 177 n°83 - peintures multiples non analyse
1 séparable
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat ° °
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Murs et cloisons Enduit platre P4 Réalisation d'un Cloison brique | 002CV000 P4 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement piece humide 177 n°4 -1 peinture non séparable analyse
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Murs et cloisons Enduit platre P4 Sondage et extension de Cloison brique | 002CV000 P4 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
la zone homogéne du piéce humide 177 n°4 -1 peinture non séparable analyse
prélévement P4
RDC Vol 8 (Salle de Gaines et coffre Enduits lissés P6 Réalisation d'un 002CV000 P6 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
restaurant) verticaux prélevement 177 n°6 -1 peintures multiples non analyse
séparable
RDC Vol 8 (Salle de Murs et cloisons Enduit platre P8 Réalisation d'un Cloison brique | 002CV000 P8 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
restaurant) prélevement piece séche 177 n°8 -1 matériau rouge en faible analyse
quantité en vrac non
séparable
RDC Vol 8 (Salle de Murs et cloisons Enduit platre P8 Sondage et extension de Cloison brique | 002CV000 P8 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
restaurant) la zone homogene du piece séche 177 n°8 -1 matériau rouge en faible analyse
prélévement P8 quantité en vrac non
séparable
RDC Vol 6 (Cuisine) Murs et cloisons Jonction entre P12 Réalisation d'un Placo piéce 002CV000 P12 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
panneaux prélevement humide 177 n°12 - vrac + papier non analyse
préfabriqués 1 séparable
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
RDC Vol 5 (W.c 1) Murs et cloisons Jonction entre S$12 Sondage et extension de Placo piece 002CV000 P12 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
panneaux la zone homogene du humide 177 n°12 - vrac + papier non analyse
préfabriqués prélévement P12 1 séparable
RDC Vol 7 (Placard) Murs et cloisons Enduit ciment P15 Réalisation d'un Refend 002CV000 P15 Matériau beige en vrac + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°15 - peintures multiples non analyse
1 séparable
RDC Vol 7 (Placard) Murs et cloisons Enduit ciment P15 Sondage et extension de Refend 002CV000 P15 Matériau beige en vrac + Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°15 - peintures multiples non analyse
prélévement P15 1 séparable
RDC Vol 6 (Cuisine) Murs et cloisons Enduit platre P16 Réalisation d'un Refend 002CV000 P16 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°16 - vrac + peinture non analyse
1 séparable
RDC Vol 6 (Cuisine) Murs et cloisons Enduit platre P17 Réalisation d'un Sur doublage 002CV000 P17 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°17 - vrac analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Murs et cloisons Plot de colle P21 Réalisation d'un Type MAP 002CV000 P21 Matériau blanc en vrac Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°21 - analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Murs et cloisons Enduit ciment P22 Réalisation d'un 002CV000 P22 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°22 - matériau jaune non analyse
1 séparable
RDC Vol 1 (Bar) Murs et cloisons Jonction entre P23 Réalisation d'un Placo piéce 002CV000 P23 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
panneaux prélevement seche 177 n°23 - vrac + peintures multiples analyse
préfabriqués 1 non séparable + papier
non séparable
RDC Vol 2 (Réserve) - Vol Murs et cloisons Jonction entre S7 -S13 -| Sondage et extension de Placo piéce 002CV000 P23 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
8 (Salle de restaurant) panneaux S14 - 815 la zone homogeéne du séche 177 n°23 - vrac + peintures multiples analyse
- Vol 4 (Cage préfabriqués prélévement P23 1 non séparable + papier
d'escalier) - Vol 3 non séparable
(Dgmt)
RDC Vol 1 (Bar) Menuiseries Joint vitrier P26 Réalisation d'un fenétres alu 002CV000 P26 Matériau souple noir avec Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°26 - poussiéres analyse
1
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
RDC Vol 1 (Bar) Menuiseries Joint vitrier P26 Sondage et extension de fenétres alu 002CV000 P26 Matériau souple noir avec Négatif Négatif sur
la zone homogene du 177 n°26 - poussiéres analyse
prélévement P26 1
RDC Vol 5 (W.c 1) Murs et cloisons Enduit platre P29 Réalisation d'un Cloison brique | 002CV000 P29 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement piece humide 177 n°29 - vrac + peintures multiples analyse
1 non séparable
RDC Vol 8 (Salle de Murs et cloisons Enduit platre P31 Réalisation d'un refend 002CV000 | P31 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
restaurant) prélevement 177 n°31 - vrac + peinture avec analyse
1 poussiéres non séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Murs et cloisons Enduit platre P33 Réalisation d'un Refend piece | 002CV000 P33 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement séche 177 n°33 - peinture non séparable analyse
1
R+1 Vol 10 (Salon) - Vol 17 Murs et cloisons Enduit platre P33-S521 | Sondage et extension de Refend piéce 002CV000 P33 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
(Couloir 1) - Vol 14 - 852 - la zone homogéne du seche 177 n°33 - peinture non séparable analyse
(Chambre 3) - Vol 13 S53 - S54 prélévement P33 1
(Chambre 2) - Vol 12
(Chambre 1)
R+1 Vol 17 (Couloir 1) Murs et cloisons Enduit platre P35 Réalisation d'un Cloison 002CV000 P35 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°35 - peinture non séparable analyse
1
R+1 Vol 17 (Couloir 1) - Vol Murs et cloisons Enduit platre P35-S19 | Sondage et extension de Cloison 002CV000 P35 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
11 (Local chaudiére) - -S20 - la zone homogéne du 177 n°35 - peinture non séparable analyse
Vol 10 (Salon) - Vol 12 S31 - 832 prélévement P35 1
(Chambre 1) - Vol 13 -S33 -
(Chambre 2) - Vol 14 S34
(Chambre 3) - Vol 15
(Chambre 4) - Vol 16
(W.c2)
R+1 Vol 10 (Salon) Murs et cloisons Plaques planes en P36 Réalisation d'un 002CV000 P36 Fibrociment gris sous Positif Présence sur
fibres-ciment prélevement 177 n°36 - forme de plaque avec analyse
1 fibres visibles + peintures
multiples non séparable
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+1 Vol 17 (Couloir 1) Murs et cloisons Plaques planes en | S51 (P36) | Sondage et extension de 002CV000 P36 Fibrociment gris sous Positif Présence sur
fibres-ciment la zone homogeéne du 177 n°36 - forme de plaque avec analyse
prélévement P36 1 fibres visibles + peintures
multiples non séparable
R+1 Vol 11 (Local Murs et cloisons Enduit ciment P38 Réalisation d'un 002CV000 P38 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
chaudiére) prélevement 177 n°38 - analyse
1
R+1 Vol 15 (Chambre 4) Murs et cloisons Enduit platre P40 Réalisation d'un 002CV000 P40 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°40 - peinture en faible quantité analyse
1 en vrac non séparable
R+1 Vol 15 (Chambre 4) - Murs et cloisons Enduit platre P40 Sondage et extension de 002CV000 P40 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
Vol 16 (W.c 2) - Vol la zone homogéne du 177 n°40 - peinture en faible quantité analyse
17 (Couloir 1) prélévement P40 1 en vrac non séparable
R+1 Vol 16 (W.c 2) Menuiseries Mastic vitrier P44 Réalisation d'un extérieur 002CV000 P44 Matériau compact beige + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°44 - peintures multiples avec analyse
1 poussiéres non séparable
R+1 Vol 17 (Couloir 1) - Vol Menuiseries Mastic vitrier S28 -S30 | Sondage et extension de extérieur 002CV000 P44 Matériau compact beige + Négatif Négatif sur
18 (SDB) la zone homogéne du 177 n°44 - peintures multiples avec analyse
préléevement P44 1 poussiéres non séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Menuiseries Joint sur dormant P45 Réalisation d'un noir - Fenétres | 002CV000 P45 Matériau souple noir + Négatif Négatif sur
prélevement 3x2 carreaux 177 n°45 - peintures multiples non analyse
1 séparable + matériau
souple rose non séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Menuiseries Joint sur dormant P45 Sondage et extension de noir - Fenétres | 002CV000 P45 Matériau souple noir + Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 3x2 carreaux 177 n°45 - peintures multiples non analyse
prélévement P45 1 séparable + matériau
souple rose non séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Menuiseries Mastic vitrier P46 Réalisation d'un rouge mou - 002CV000 P46 Matériau mou marron avec Négatif Négatif sur
prélevement fenétres 3x2 177 n°46 - poussiéres + peinture en analyse
carreaux 1 faible quantité en vrac non
séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Menuiseries Mastic vitrier P46 Sondage et extension de rouge mou - 002CV000 P46 Matériau mou marron avec Négatif Négatif sur
la zone homogéne du fenétres 3x2 177 n°46 - poussiéres + peinture en analyse
prélévement P46 carreaux 1 faible quantité en vrac non

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+1 Vol 11 (Local Menuiseries Mastic vitrier P47 Réalisation d'un Fenétres 4x2 002CV000 P47 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
chaudiére) prélevement carreaux 177 n°47 - avec poussieres + analyse
1 peinture non séparable
R+1 Vol 12 (Chambre 1) - Menuiseries Mastic vitrier S25 -S26 | Sondage et extension de Fenétres 4x2 002CV000 P47 Matériau compact gris Négatif Négatif sur
Vol 13 (Chambre 2) - - 827 - la zone homogene du carreaux 177 n°47 - avec poussieres + analyse
Vol 15 (Chambre 4) - S29 prélévement P47 1 peinture non séparable
Vol 14 (Chambre 3)
R+1 Vol 18 (SDB) Murs et cloisons Enduit platre P53 Réalisation d'un sur briques 002CV000 P53 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°53 - vrac + peintures multiples analyse
2 non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Murs et cloisons Enduit platre P53 Sondage et extension de sur briques 002CV000 | P53 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°53 - vrac + peintures multiples analyse
prélévement P53 2 non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Murs et cloisons Enduit platre P54 Réalisation d'un refend piéce 002CV000 | P54 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement humide 177 n°54 - vrac + peinture en faible analyse
1 quantité non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Murs et cloisons Enduit platre P54 Sondage et extension de refend piéce 002CV000 P54 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogeéne du humide 177 n°54 - vrac + peinture en faible analyse
prélévement P54 1 quantité non séparable
R+2 Vol 27 (Grenier) Murs et cloisons Joint de scellement P56 Réalisation d'un moellons 002CV000 P56 Matériau beige en vrac Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°56 - analyse
1
R+2 Vol 27 (Grenier) Murs et cloisons Joint de scellement P56 Sondage et extension de moellons 002CV000 P56 Matériau beige en vrac Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°56 - analyse
prélévement P56 1
R+2 Vol 27 (Grenier) Murs et cloisons Enduit ciment P57 Réalisation d'un 002CV000 P57 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°57 - peinture non séparable analyse
1
R+2 Vol 20 (Chambre 5) Menuiseries Mastic vitrier P58 Réalisation d'un 002CV000 P58 Matériau gris en vrac avec Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°58 - poussiéres analyse
1
R+2 Vol 19 (Chambre 6) Menuiseries Mastic vitrier S67 Sondage et extension de 002CV000 P58 Matériau gris en vrac avec Négatif Négatif sur
la zone homogene du 177 n°58 - poussiéres analyse
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Murs et cloisons Enduit platre P65 Réalisation d'un cloison piéce 002CV000 P65 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement humide 177 n°65 - vrac + peinture en faible analyse
1 quantité non séparable
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Murs et cloisons Enduit platre P65 Sondage et extension de cloison piéce 002CV000 P65 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogene du humide 177 n°65 - vrac + peinture en faible analyse
prélévement P65 1 quantité non séparable
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Murs et cloisons Enduit platre P70 Réalisation d'un refend 002CV000 P70 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°70 - vrac + peinture non analyse
1 séparable + papier en
faible quantité en vrac non
séparable
R+2 Vol 26 (Couloir 2) - Vol Murs et cloisons Enduit platre P70 - S41 | Sondage et extension de refend 002CV000 P70 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
20 (Chambre 5) - Vol -842 - la zone homogene du 177 n°70 - vrac + peinture non analyse
22 (Chambre 7) - Vol S43 - S44 prélévement P70 1 séparable + papier en
23 (Chambre 8) - Vol faible quantité en vrac non
24 (Chambre 9) séparable
R+2 Vol 19 (Chambre 6) Murs et cloisons Enduit platre P71 Réalisation d'un sur briques 002CV000 P71 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement rouges pieces 177 n°71 - matériau rouge en faible analyse
séches 1 quantité en vrac non
séparable
R+2 Vol 20 (Chambre 5) - Murs et cloisons Enduit platre S45 -S46 | Sondage et extension de sur briques 002CV000 P71 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
Vol 26 (Couloir 2) - Vol - 847 - la zone homogéne du rouges pieces 177 n°71 - matériau rouge en faible analyse
25 (Chambre 10) - Vol S48 - S49 prélévement P71 séches 1 quantité en vrac non
24 (Chambre 9) - Vol -850 - séparable
23 (Chambre 8) - Vol P71
22 (Chambre 7)
R+2 Vol 22 (Chambre 7) Menuiseries Mastic vitrier P85 Réalisation d'un 002CV000 P85 Matériau compact beige Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°85 - avec poussiéres + analyse
1 peinture non séparable
R+2 Vol 23 (Chambre 8) - Menuiseries Mastic vitrier S68 -S69 | Sondage et extension de 002CV000 P85 Matériau compact beige Négatif Négatif sur
Vol 24 (Chambre 9) - - S70 la zone homogéne du 177 n°85 - avec poussiéres + analyse

Vol 25 (Chambre 10)

prélévement P85

1

peinture non séparable

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds
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Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Plafonds Enduit platre P5 Réalisation d'un 002CV000 P5 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°5-1 vrac + peintures multiples analyse
non séparable
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Plafonds Enduit platre P5 Sondage et extension de 002CV000 P5 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°5-1 vrac + peintures multiples analyse
prélévement P5 non séparable
RDC Vol 8 (Salle de Plafonds Enduit platre P9 Réalisation d'un Sous-face bois | 002CV000 P9 Enduit platreux blanc Négatif Négatif sur
restaurant) prélevement piéce seche 177 n°9 -1 analyse
RDC Vol 6 (Cuisine) Plafonds Enduit platre P13 Réalisation d'un 002CV000 P13 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°13 - vrac analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Faux plafonds Joints panneau / P19 Réalisation d'un Placo piéce 002CV000 P19 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
plaques prélevement séche 177 n°19 - vrac avec couche analyse
1 cartonnée + peinture non
séparable
RDC Vol 2 (Réserve) - Vol Faux plafonds Joints panneau / S8 -S16 -| Sondage et extension de Placo piece 002CV000 P19 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
3 (Dgmt) - Vol 4 (Cage plaques S17 la zone homogene du seche 177 n°19 - vrac avec couche analyse
d'escalier) prélévement P19 1 cartonnée + peinture non
séparable
RDC Vol 1 (Bar) Faux plafonds Isolant de P27 Réalisation d'un 002CV000 P27 Matériau fibreux jaune Négatif Négatif sur
faux-plafond prélevement 177 n°27 - avec poussieres analyse
1
RDC Vol 5 (W.c 1) Faux plafonds Joints panneau / P28 Réalisation d'un placo piéce 002CV000 P28 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
plaques prélevement humide 177 n°28 - vrac avec couche analyse
1 cartonnée + peinture non
séparable
R+1 Vol 17 (Couloir 1) Plafonds Enduit platre P34 Réalisation d'un piece seche 002CV000 P34 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°34 - vrac + peinture non analyse
1 séparable
R+1 Vol 10 (Salon) Plafonds Enduit platre S18 Sondage et extension de piece séche 002CV000 P34 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
la zone homogene du 177 n°34 - vrac + peinture non analyse
prélévement P34 1 séparable
R+1 Vol 17 (Couloir 1) Poutres et Béton P55 Réalisation d'un 002CV000 P55 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
charpentes prélevement 177 n°55 - peintures multiples non analyse
1 séparable
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+1 Vol 11 (Local Poutres et Béton P55 Sondage et extension de 002CV000 P55 Matériau compact gris + Négatif Négatif sur
chaudiére) charpentes la zone homogene du 177 n°55 - peintures multiples non analyse
prélévement P55 1 séparable
R+2 Vol 20 (Chambre 5) Plafonds Enduit platre P60 Réalisation d'un 002CV000 P60 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°60 - vrac + peinture non analyse
1 séparable
R+2 Vol 19 (Chambre 6) - Plafonds Enduit platre S56 - S57 | Sondage et extension de 002CV000 P60 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
Vol 22 (Chambre 7) - - S58 - la zone homogéne du 177 n°60 - vrac + peinture non analyse
Vol 23 (Chambre 8) - S59 - S60 prélévement P60 1 séparable
Vol 24 (Chambre 9) -
Vol 25 (Chambre 10)
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Menuiseries Joint sur dormant P61 Réalisation d'un chassis de toit | 002CV000 P61 Matériau souple noir + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°61 - peinture non séparable analyse
1
R+2 Vol 26 (Couloir 2) - Vol Menuiseries Joint sur dormant | P61-S35 | Sondage et extension de chassis de toit | 002cvo00| P61 Matériau souple noir + Négatif Négatif sur
21 (Sanitaires 2) la zone homogeéne du 177 n°61 - peinture non séparable analyse
prélévement P61 1
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Plafonds Enduit platre P64 Réalisation d'un piece humide | 002CV000 P64 Enduit platreux blanc en Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°64 - vrac + peinture non analyse
1 séparable
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Plafonds Enduit platre P69 Réalisation d'un rampant piéce | 002CV000 P69 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
prélevement seche 177 n°69 - peinture en vrac non analyse
1 séparable
R+2 Vol 20 (Chambre 5) - Plafonds Enduit platre S61 -S62 | Sondage et extension de rampant pigce | 002CV000 P69 Enduit platreux blanc + Négatif Négatif sur
Vol 19 (Chambre 6) - -S63 - la zone homogéne du seche 177 n°69 - peinture en vrac non analyse
Vol 22 (Chambre 7) - S64 - S65 prélévement P69 1 séparable
Vol 23 (Chambre 8) - - S66
Vol 24 (Chambre 9) -
Vol 25 (Chambre 10)
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de mur
Laboratoire
Conclusion
Plan Localisation ‘ Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de mur

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Revétement de mur Colle de carrelage P1 Réalisation d'un 10x 10 002CV000 P1 Colle beige + couche Négatif Négatif sur
(plinthe) prélevement MARRON 177 n°1 -1 platreuse blanche en faible analyse
quantité non séparable +
peinture en faible quantité
non séparable
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Revétement de mur Colle de carrelage P1 Sondage et extension de 10x 10 002CV000 P1 Colle beige + couche Négatif Négatif sur
(plinthe) la zone homogeéne du MARRON 177 n°1 -1 platreuse blanche en faible analyse
prélevement P1 quantité non séparable +
peinture en faible quantité
non séparable
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Revétement de mur Colles de P3 Réalisation d'un 15x15 002CV000 P3 Colle beige + couche Négatif Négatif sur
carrelages prélevement BLANCHE 177 n°3 -1 platreuse blanche en faible analyse
(faiences) quantité non séparable
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Revétement de mur Colles de P3 Sondage et extension de 15x15 002CV000 P3 Colle beige + couche Négatif Négatif sur
carrelages la zone homogeéne du BLANCHE 177 n°3 -1 platreuse blanche en faible analyse
(faiences) prélévement P3 quantité non séparable
RDC Vol 8 (Salle de Revétement de mur Colle de carrelage P7 Réalisation d'un Grise 002CV000 p7 Colle beige Négatif Négatif sur
restaurant) (plinthe) prélevement mouchetée 177 n°7 -1 analyse
RDC Vol 8 (Salle de Revétement de mur Colle de carrelage P7 Sondage et extension de Grise 002CV000 P7 Colle beige Négatif Négatif sur
restaurant) (plinthe) la zone homogeéne du mouchetée 177 n°7 -1 analyse
prélévement P7
RDC Vol 6 (Cuisine) Revétement de mur Colle de carrelage P10 Réalisation d'un Couleur terre 002CV000 P10 Colle beige en vrac + Négatif Négatif sur
(plinthe) prélevement cuite 177 n°10 - matériau gris en faible analyse
1 quantité en vrac non
séparable + matériau blanc
en faible quantité en vrac
non séparable
RDC Vol 2 (Réserve) - Vol Revétement de mur Colle de carrelage | S9 -S10 -| Sondage et extension de Couleur terre 002CV000 P10 Colle beige en vrac + Négatif Négatif sur
1 (Bar) - Vol 5 (W.c 1) (plinthe) S11 la zone homogeéne du cuite 177 n°10 - matériau gris en faible analyse
prélévement P10 1 quantité en vrac non
séparable + matériau blanc
en faible quantité en vrac
non séparable
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Référence : 002CV000177

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de mur

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+1 Vol 11 (Local Revétement de mur Colles de P39 Réalisation d'un 15x15 002CV000 P39 Colle grise en vrac + Négatif Négatif sur
chaudiére) carrelages prélevement BLANCHE 177 n°39 - matériau blanc en faible analyse
(faiences) 1 quantité en vrac non
séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Colles de P49 Réalisation d'un 10x10 ROSE 002CV000 P49 Colle grise + matériau Négatif Négatif sur
carrelages prélevement 177 n°49 - blanc en faible quantité analyse
(faiences) 1 non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Sous-couches des P50 Réalisation d'un Colle jaune 002CV000 P50 Revétement souple beige + Négatif Négatif sur
tissus muraux prélevement 177 n°50 - | Phase 1 peinture non séparable analyse
1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Sous-couches des P50 Sondage et extension de Colle jaune 002CV000 P50 Revétement souple beige + Négatif Négatif sur
tissus muraux la zone homogéne du 177 n°50 - | Phase 1 peinture non séparable analyse
prélévement P50 1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Sous-couches des P50 Reéalisation d'un Colle jaune 002CV000 P50 Colle polymere jaune Négatif Négatif sur
tissus muraux prélevement 177 n°50 - | Phase 2 analyse
1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Sous-couches des P50 Sondage et extension de Colle jaune 002CV000 P50 Colle polymere jaune Négatif Négatif sur
tissus muraux la zone homogéne du 177 n°50 - | Phase 2 analyse
prélévement P50 1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de mur Colle de carrelage P51 Réalisation d'un noires 002CV000 P51 Colle grise + matériau Négatif Négatif sur
(plinthe) prélevement 177 n°51 - blanc en faible quantité analyse
1 non séparable
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Revétement de mur Sous-couches des P62 Réalisation d'un colle jaune 002CV000 P62 Revétement souple marron Négatif Négatif sur
tissus muraux prélevement 177 n°62 - | Phase 1 analyse
1
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Revétement de mur Sous-couches des P62 Réalisation d'un colle jaune 002CV000 P62 Colle polymére jaune + Négatif Négatif sur
tissus muraux prélevement 177 n°62 - | Phase 2 matériau blanc non analyse
1 séparable
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de sol
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat ° °
RDC Vol 9 (Sanitaires 1) Revétement de sol Colles de carrelage P2 Réalisation d'un 4x4 BEIGE 002CV000 P2 Colle grise en vrac Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°2 -1 analyse
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de sol

ErnvicomnmeEmenT

Référence : 002CV000177

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
RDC Vol 6 (Cuisine) Revétement de sol Colles de carrelage P11 Réalisation d'un 10x20 002CV000 P11 Colle grise + matériau gris Négatif Négatif sur
prélevement MARRON 177 n°11 - en faible quantité non analyse
1 séparable
RDC Vol 3 (Dgmt) - Vol 1 Revétement de sol Colles de carrelage | S1 -S2 - | Sondage et extension de 10x20 002CV000 P11 Colle grise + matériau gris Négatif Négatif sur
(Bar) - Vol 2 S3 -S4 - la zone homogene du MARRON 177 n°11 - en faible quantité non analyse
(Réserve) - Vol 4 S5 - S6 prélévement P11 1 séparable
(Cage d'escalier) - Vol
5(W.c1)
RDC Vol 7 (Placard) Revétement de sol Chappe maigre P14 Réalisation d'un Sous linonon | 002CV000 P14 Matériau gris en vrac Négatif Négatif sur
(base ciment) prélevement collé 177 n°14 - analyse
1
RDC Vol 8 (Salle de Revétement de sol Colles de carrelage P18 Réalisation d'un 30x30 GRIS 002CV000 P18 Colle grise en faible Négatif Négatif sur
restaurant) prélevement 177 n°18 - quantité analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Nez de marche P20 Réalisation d'un + colles 002CV000 P20 Matériau gris avec couche Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°20 - | Phase 1 en toile analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Nez de marche P20 Sondage et extension de + colles 002CV000 P20 Matériau gris avec couche Négatif Négatif sur
la zone homogene du 177 n°20 - | Phase 1 en toile analyse
prélévement P20 1
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Nez de marche P20 Réalisation d'un + colles 002CV000 P20 Matériau mou noir Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°20 - | Phase 2 analyse
1
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Nez de marche P20 Sondage et extension de + colles 002CV000 P20 Matériau mou noir Négatif Négatif sur
la zone homogéne du 177 n°20 - | Phase 2 analyse
prélévement P20 1
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Lés marron + colle P24 Réalisation d'un Dalles 40x40 002CV000 P24 Revétement cassant beige Négatif Négatif sur
jaune prélevement derriere 177 n°24 - avec couche en toile et analyse
comptoir 1 poussiéres + colle
polymere jaune non
séparable
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol | Colles de carrelage P30 Réalisation d'un + plinthe 002CV0o00 | P30 Colle grise en vrac + Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°30 - matériau gris en vrac non analyse
1 séparable
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 o >
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de sol

AN EnviroNnNEmMENT

Diagnostics Immobiliers

Référence : 002CV000177

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+1 Vol 12 (Chambre 1) Revétement de sol Moquettes bleue + P41 Réalisation d'un 002CV000 P41 Moquette bleue avec Négatif Négatif sur
colle jaune prélevement 177 n°41 - | Phase 1 couche en mousse analyse
1
R+1 Vol 12 (Chambre 1) Revétement de sol Moquettes bleue + P41 Réalisation d'un 002CV000 P41 Colle polymére jaune en Négatif Négatif sur
colle jaune prélevement 177 n°41 - | Phase 2 faible quantité non analyse
1 séparable + bois sous
forme de fibres
R+1 Vol 13 (Chambre 2) Revétement de sol Moquettes marron P42 Réalisation d'un 002CV000 P42 Moquette orange + colle Négatif Négatif sur
+ Colle jaune prélevement 177 n°42 - polymeére jaune en faible analyse
1 quantité avec poussieres
non séparable
R+1 Vol 16 (W.c 2) Revétement de sol Lés plastiques P43 Réalisation d'un liege 002CV000 P43 Revétement souple marron Négatif Négatif sur
avec sous-couche prélevement 177 n°43 - avec couche fibreuse + analyse
1 matériau marron avec
poussiéres non séparable
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de sol Lés orange + colle P48 Réalisation d'un 002CV000 P48 Revétement souple marron Négatif Négatif sur
jaune prélevement 177 n°48 - | Phase 1 avec poussieres analyse
1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de sol Lés orange + colle P48 Réalisation d'un 002CV000 P48 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
jaune prélevement 177 n°48 - | Phase 2 séparable + ragréage gris analyse
1 en faible quantité
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Revétement de sol Lés a carreaux + P63 Réalisation d'un 002CV000 P63 Revétement souple marron Négatif Négatif sur
colle jaune prélevement 177 n°63 - | Phase 1 analyse
1
R+2 Vol 21 (Sanitaires 2) Revétement de sol Lés a carreaux + P63 Réalisation d'un 002CV000 P63 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
colle jaune prélevement 177 n°63 - | Phase 2 séparable + ragréage gris analyse
1
R+1 Vol 18 (SDB) Revétement de sol Ragréage P66 Réalisation d'un 002CV000 P66 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°66 - séparable + ragréage gris analyse
1
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Revétement de sol Mogquettes marron P67 Réalisation d'un 002CV000 | P67 Moquette marron Negatif Négatif sur
+ Colle jaune prélevement 177 n°67 - | Phase 1 analyse
1
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Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revétement de sol

ErnvicomnmeEmenT

Diagnostics Immobiliers

Référence : 002CV000177

Laboratoire

Conclusion
Résultat

Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif
R+2 Vol 22 (Chambre 7) - Revétement de sol Moquettes marron | S39 -S40 | Sondage et extension de 002CV000 P67 Moquette marron Négatif Négatif sur
Vol 23 (Chambre 8) + Colle jaune la zone homogene du 177 n°67 - | Phase 1 analyse
prélévement P67 1
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Revétement de sol Moquettes marron P67 Réalisation d'un 002CV000 P67 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
+ Colle jaune prélevement 177 n°67 - | Phase 2 séparable + ragréage gris analyse
1
R+2 Vol 22 (Chambre 7) - Revétement de sol Moquettes marron | S39 -S40 | Sondage et extension de 002CV000 P67 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
Vol 23 (Chambre 8) + Colle jaune la zone homogéne du 177 n°67 - | Phase 2 séparable + ragréage gris analyse
prélévement P67 1
R+2 Vol 26 (Couloir 2) Revétement de sol Ragréage P68 Réalisation d'un 002CV000 | P68 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
prélevement 177 n°68 - séparable + ragréage gris analyse
1 + peinture en faible
quantité non séparable
R+2 Vol 23 (Chambre 8) - Revétement de sol Ragreage S37 - 838 | Sondage et extension de 002CV000 P68 Colle polymére jaune non Négatif Négatif sur
Vol 22 (Chambre 7) la zone homogéne du 177 n°68 - séparable + ragréage gris analyse
prélévement P68 1 + peinture en faible
quantité non séparable
RDC Vol 1 (Bar) Revétement de sol Colles de carrelage P84 Réalisation d'un 30x30 marron 002CV000 P84 Colle grise en vrac Négatif Négatif sur
prélevement clair - seuil 177 n°84 - analyse
d'entrée 1
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat ° °
Extérieur Vol 29 (Toiture) Revétement Bandes P72 Réalisation d'un 002CV000 P72 Matériau bitumineux noir Négatif Négatif sur
bitumeux bitumeuses prélevement 177 n°72 - avec aluminium avec analyse
d'étanchéité 1 fibres + matériau gris en
faible quantité non
séparable
Extérieur Vol 29 (Toiture) Eléments ponctuels Mitron 1 Rouge 11-1 Inaccessible
sans moyen de
travail en
hauteur
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Référence : 002CV000177

{\C ErnviconmeEmeEn

Diagnostics Immaobiliers o

Plans Titre du plan

RDC - Plan de repérage - Actions menées
R+1 - Plan de repérage - Actions menées
R+1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
R+2 R+2 - Plan de repérage - Actions menées

Extérieur - Plan de repérage - Actions menées

Extérieur

Extérieur Extérieur - MPCA Fagades
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Référence:
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RDC - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES
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Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
MAIRIE DE GOURLIZON 25/07/2016 DOLO Frangois

RUE DE LA MAIRIE
29710 GOURLIZON
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R+1 - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002CV000177
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\ Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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C Immobiliers
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R+1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTERIEURES ET ENDUITS Référence:

002CV000177
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Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

g~ RUE DE LA MAIRIE MAIRIE DE GOURLIZON 25/07/2016 DOLO Frangois
AN ErnvironmEmenT | 29710 GOURLIZON

Diagnostics Immobiliers
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R+2 - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002CV000177

Localisation dun
prélévement

Localisation dun

H)

sondage négatif
== Vol 25
(Chambre 10)
i (P69) S60 (P60)
544 (P70) B
- Vol 24
*/~.(Chambre 9)
859 (P60)
S P6
] 548 (P71)
E—"%
543 (P70)
o Vol 23 P70
—“\ (Chambre 8) @
564 §°69) 849 (P71) = P57 P56
/ 540 (P67) . VO| 27 ¥
N\ 542 (P70) §‘iﬂ varenier)
P85 Vol 22
\\‘u‘scp:ss)(Chambre 7)&%7- B i
N s P67 “
Z S 538 (P68
P64 (@) - N\
. r@ Vol q%\ P61
835 (P61)
\I - ol 21 (Couloir
Lo | (Sapitat P65
@ S46 (P71)
A peo

841 (P70)
Vol 19 / Vol 20
(Chambre 6)

(Chambre 5)

67 (P58) se2 (pss) P58 /_
\ N\_S61 (P69)
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EXTERIEUR - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002CV000177

Localisation dun
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\ Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
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EXTERIEUR - MPCA FACADES

Référence:
002CV000177

S55

Vol 28 E

(Facades)

Vol 29
(Toiture)

N

S55: Ardoises en
fibres-ciment

Adresse du bien

Désignation

Date intervention

Technicien intervenant
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Diagnostics Immobiliers

MAIRIE DE GOURLIZON

25/07/2016

DOLO Frangois
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IE' Photos représentant des matériaux et produits contenant de I'amiante

ANC EnviRoONNEMENT

Diagnostics Immaobiliers

Référence : 002CV000177

Référence Localisation Action
002CV000177 n°72 - 1 (P72) Extérieur - Vol 29 Prélevement
(Toiture)
002CV000177 n°73 - 1 (P73) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°74 - 1 (P74) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°75 - 1 (P75) Extérieur - Vol 29 Prélevement
(Toiture)
002CV000177 n°76 - 1 (P76) Extérieur - Vol 29 Prélevement
(Toiture)
002CV000177 n°77 - 1 (P77) Extérieur - Vol 29 Prélevement
(Toiture)
002CV000177 n°78 - 1 (P78) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°79 - 1 (P79) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°80 - 1 (P80) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°81 - 1 (P81) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°82 - 1 (P82) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
002CV000177 n°83 - 1 (P83) Extérieur - Vol 28 Prélevement
(Fagades)
Extérieur - Vol 29 "1
(Toiture)
S55-1 (A55) Extérieur - Vol 28 Présence sur marquage du matériau
(Fagades)
Référence Localisation Action
002CV000177 n°33 - 1 (P33) R+1-Vol 10 Prélevement
(Salon)
002CV000177 n°34 - 1 (P34) R+1-Vol 17 Prélevement
(Couloir 1)
002CV000177 n°35 - 1 (P35) R+1-Vol 17 Prélevement
(Couloir 1)
002CV000177 n°36 - 1 (P36) R+1-Vol 10 Prélevement
(Salon)
002CV000177 n°37 - 1 (P37) R+1-Vol 11 Prélevement
(Local chaudiére)
002CV000177 n°38 - 1 (P38) R+1-Vol 11 Prélevement
(Local chaudiére)
002CV000177 n°39 - 1 (P39) R+1 - Vol 11 Prélevement
(Local chaudiére)
002CV000177 n°40 - 1 (P40) R+1-Vol 15 Prélevement
(Chambre 4)
002CV000177 n°41 - 1 (P41) R+1-Vol 12 Prélevement
(Chambre 1)
002CV000177 n°42 - 1 (P42) R+1-Vol 13 Prélevement
(Chambre 2)
002CV000177 n°43 - 1 (P43) R+1-Vol 16 Prélevement
(W.c2)
002CV000177 n°44 - 1 (P44) R+1-Vol 16 Prélevement
(W.c2)
002CV000177 n°45 - 1 (P45) R+1-Vol 10 Prélevement
(Salon)
002CV000177 n°46 - 1 (P46) R+1-Vol 10 Prélevement
(Salon)
002CV000177 n°47 - 1 (P47) R+1 - Vol 11 Prélevement
(Local chaudiére)
002CV000177 n°48 - 1 (P48) R+1-Vol 18 Prélevement
(SDB)
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Diagnostics Immaobiliers

Référence : 002CV000177

Référence Localisation Action
002CV000177 n°49 - 1 (P49) R+1-Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°50 - 1 (P50) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°51 - 1 (P51) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°54 - 1 (P54) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°55 - 1 (P55) R+1 - Vol 17 Prélevement
(Couloir 1)
002CV000177 n°66 - 1 (P66) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°52 - 2 (P52) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
002CV000177 n°53 - 2 (P53) R+1 - Vol 18 Prélevement
(SDB)
Référence Localisation Action
002CV000177 n°56 - 1 (P56) R+2 - Vol 27 Prélevement
(Grenier)
002CV000177 n°57 - 1 (P57) R+2 - Vol 27 Prélevement
(Grenier)
002CV000177 n°58 - 1 (P58) R+2 - Vol 20 Prélevement
(Chambre 5)
002CV000177 n°59 - 1 (P59) R+2 - Vol 20 Prélevement
(Chambre 5)
002CV000177 n°60 - 1 (P60) R+2 - Vol 20 Prélevement
(Chambre 5)
002CV000177 n°61 - 1 (P61) R+2 - Vol 26 Prélevement
(Couloir 2)
002CV000177 n°62 - 1 (P62) R+2 - Vol 21 Prélevement
(Sanitaires 2)
002CV000177 n°63 - 1 (P63) R+2 - Vol 21 Prélevement
(Sanitaires 2)
002CV000177 n°64 - 1 (P64) R+2 - Vol 21 Prélevement
(Sanitaires 2)
002CV000177 n°65 - 1 (P65) R+2 - Vol 21 Prélevement
(Sanitaires 2)
002CV000177 n°67 - 1 (P67) R+2 - Vol 26 Prélevement
(Couloir 2)
002CV000177 n°68 - 1 (P68) R+2 - Vol 26 Prélevement
(Couloir 2)
002CV000177 n°69 - 1 (P69) R+2 - Vol 26 Prélevement
(Couloir 2)
002CV000177 n°70 - 1 (P70) R+2 - Vol 26 Prélevement
(Couloir 2)
002CV000177 n°71 - 1 (P71) R+2 - Vol 19 Prélevement
(Chambre 6)
002CV000177 n°85 - 1 (P85) R+2 - Vol 22 Prélevement

(Chambre 7)

Référence Localisation Action
002CV000177 n°1 -1 (P1) RDC - Vol 9 Prélevement
(Sanitaires 1)
002CV000177 n°2 - 1 (P2) RDC - Vol 9 Prélevement
(Sanitaires 1)
002CV000177 n°3 - 1 (P3) RDC - Vol 9 Prélevement
(Sanitaires 1)
002CV000177 n°4 - 1 (P4) RDC - Vol 9 Prélevement
(Sanitaires 1)
002CV000177 n°5 - 1 (P5) RDC - Vol 9 Prélevement
(Sanitaires 1)
002CV000177 n°6 - 1 (P6) RDC - Vol 8 Prélevement
(Salle de restaurant)
002CV000177 n°7 - 1 (P7) RDC - Vol 8 Prélevement
(Salle de restaurant)
002CV000177 n°8 - 1 (P8) RDC - Vol 8 Prélevement
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Diagnostics Immaobiliers

Référence : 002CV000177

Référence Localisation Action
002CV000177 n°9 - 1 (P9) RDC - Vol 8 Prélevement
(Salle de restaurant)
002CV000177 n°10 - 1 (P10) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°11 - 1 (P11) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°12 - 1 (P12) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°13 - 1 (P13) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°14 - 1 (P14) RDC - Vol 7 Prélevement
(Placard)
002CV000177 n°15 - 1 (P15) RDC - Vol 7 Prélevement
(Placard)
002CV000177 n°16 - 1 (P16) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°17 - 1 (P17) RDC - Vol 6 Prélevement
(Cuisine)
002CV000177 n°18 - 1 (P18) RDC - Vol 8 Prélevement
(Salle de restaurant)
002CV000177 n°19 - 1 (P19) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°20 - 1 (P20) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°21 - 1 (P21) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°22 - 1 (P22) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°23 - 1 (P23) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°24 - 1 (P24) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°25 - 1 (P25) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°26 - 1 (P26) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°27 - 1 (P27) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°28 - 1 (P28) RDC - Vol 5 Prélevement
(W.c1)
002CV000177 n°29 - 1 (P29) RDC - Vol 5 Prélevement
(W.c1)
002CV000177 n°30 - 1 (P30) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
002CV000177 n°31 - 1 (P31) RDC - Vol 8 Prélevement
(Salle de restaurant)
002CV000177 n°32 - 1 (P32) RDC - Vol 5 Prélevement
(W.c1)
002CV000177 n°84 - 1 (P84) RDC - Vol 1 Prélevement
(Bar)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°1 -1 (P1) 002CV000177 n°2 -1 (P2)

002CV000177 n°3 -1 (P3) 002CV000177 n°4 - 1 (P4)

002CV000177 n°5 - 1 (P5) 002CV000177 n°6 - 1 (P6)
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Diagnostics Immaobiliers o

002CV000177 n°7 -1 (P7) 002CV000177 n°8 -1 (P8)

002CV000177 n°9 -1 (P9) 002CV000177 n°10 -1 (P10)

002CV000177 n°11 -1 (P11) 002CV000177 n°12 -1 (P12)
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Diagnostics Immaobiliers o

002CV000177 n°13 -1 (P13) 002CV000177 n°14 -1 (P14)

002CV000177 n°15 -1 (P15)

002CV000177 n°18 -1 (P18)

e

002CV000177 n°17 -1 (P17)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°19 -1 (P19) 002CV000177 n°20 -1 (P20)

002CV000177 n°21 -1 (P21)

002CV000177 n°24 -1 (P24)

002CV000177 n°23 -1 (P23)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°25 -1 (P25) 002CV000177 n°26 -1 (P26)

002CV000177 n°28 - 1 (P28)

002CV000177 n°29 -1 (P29) 002CV000177 n°30 -1 (P30)
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Diagnostics Immaobiliers o

002CV000177 n°31 -1 (P31) 002CV000177 n°32 -1 (P32)

002CV000177 n°33 -1 (P33) 002CV000177 n°34 -1 (P34)

002CV000177 n°35 -1 (P35) 002CV000177 n°36 -1 (P36)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°38 -1 (P38)

002CV000177 n°37 -1 (P37)

002CV000177 n°40 -1 (P40)

/fnr.-. . i £ .l.'

002CV000177 n°42 -1 (P42)

002CV000177 n°41 -1 (P41)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°43 -1 (P43) 002CV000177 n°44 -1 (P44)

002CV000177 n°45 -1 (P45) 002CV000177 n°46 -1 (P46)

002CV000177 n°48 -1 (P48)
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Diagnostics Immaobiliers o

002CV000177 n°49 -1 (P49) 002CV000177 n°50 -1 (P50)

002CV000177 n°51 -1 (P51) 002CV000177 n°54 -1 (P54)

T ]

002CV000177 n°56 -1 (P56)

002CV000177 n°55 -1 (P55)
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002CV000177 n°57 -1 (P57) 002CV000177 n°58 - 1 (P58)

002CV000177 n°60 -1 (P60)

002CV000177 n°59 -1 (P59)

002CV000177 n°62 - 1 (P62)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°63 -1 (P63) 002CV000177 n°64 -1 (P64)

002CV000177 n°65 -1 (P65)

002CV000177 n°67 -1 (P67) 002CV000177 n°68 - 1 (P68)

i
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Diagnostics Immaobiliers o

002CV000177 n°69 - 1 (P69) 002CV000177 n°70 -1 (P70)

002CV000177 n°71 -1 (P71) 002CV000177 n°72 -1 (P72)

I . ’;

Y v s

002CV000177 n°74 -1 (P74)
\\\‘\\‘c

002CV000177 n°73 -1 (P73)
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002CV000177 n°75 -1 (P75) 002CV000177 n°76 -1 (P76)

002CV000177 n°77 -1 (P77) 002CV000177 n°78 -1 (P78)

002CV000177 n°80 -1 (P80)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°81 -1 (P81) 002CV000177 n°82 -1 (P82)

002CV000177 n°84 - 1 (P84)

002CV000177 n°83 -1 (P83)

002CV000177 n°85 -1 (P85)
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Diagnostics Immaobiliers

002CV000177 n°52 - 2 (P52)

$55-1 (A55)

002CV000177 n°53 -2 (P53)
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ANC EnviRoONNEMENT

Diagnostics Immaobiliers

Prélévements en rouge = Positif

Référence : 002CV000177

Reférence Categorie Composant Materiau Localisation Observation

P1 Revétement de mur Revétement de mur Colle beige + couche RDC - Vol 9
platreuse blanche en (Sanitaires 1)

faible quantité non
séparable + peinture
en faible quantité non
séparable - 10x 10
MARRON -
P2 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise en vrac - RDC - Vol 9
4x4 BEIGE - (Sanitaires 1)
P3 Revétement de mur Revétement de mur Colle beige + couche RDC - Vol 9
platreuse blanche en (Sanitaires 1)
faible quantité non
séparable - 15x15
BLANCHE -
P4 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 9
et enduits + peinture non (Sanitaires 1)
séparable - Cloison
brique piéce humide -
P5 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc RDC - Vol 9
en vrac + peintures (Sanitaires 1)
multiples non
séparable - -
P6 Parois verticales intérieures Gaines et coffre Enduit platreux blanc RDC - Vol 8
et enduits verticaux + peintures multiples (Salle de restaurant)
non séparable - -

P7 Revétement de mur Revétement de mur Colle beige - Grise RDC - Vol 8

mouchetée - (Salle de restaurant)

P8 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 8

et enduits + matériau rouge en (Salle de restaurant)
faible quantité en vrac
non séparable -
Cloison brique piece
séche -

P9 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc - RDC - Vol 8
Sous-face bois piece (Salle de restaurant)

séche -

P10 Revétement de mur Revétement de mur Colle beige en vrac + RDC - Vol 6
matériau gris en faible (Cuisine)

quantité en vrac non
séparable + matériau
blanc en faible
quantité en vrac non
séparable - Couleur
terre cuite -

P11 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise + matériau RDC - Vol 6
gris en faible quantité (Cuisine)
non séparable - 10x20

MARRON -
P12 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 6
et enduits en vrac + papier non (Cuisine)
séparable - Placo
piéce humide -

P13 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc RDC - Vol 6

envrac - - (Cuisine)

P14 Revétement de sol Revétement de sol Matériau gris en vrac - RDC - Vol 7

Sous lino non collé - (Placard)
P15 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau beige en vrac RDC - Vol 7
et enduits + peintures multiples (Placard)
non séparable -
Refend -
P16 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 6
et enduits en vrac + peinture non (Cuisine)
séparable - Refend -

P17 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 6

et enduits en vrac - Sur doublage (Cuisine)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Diagnostics Immaobiliers

Référence : 002CV000177

P18 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise en faible RDC - Vol 8
quantité - 30x30 GRIS (Salle de restaurant)
P19 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Enduit platreux blanc RDC - Vol 1
en vrac avec couche (Bar)
cartonnée + peinture
non séparable - Placo
piéce séche -
P20 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Matériau gris avec RDC - Vol 1
couche en toile - + (Bar)
colles -
P20 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Matériau mou noir - + RDC - Vol 1
colles - (Bar)
P21 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau blanc en vrac RDC - Vol 1
et enduits - Type MAP - (Bar)
P22 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau compact gris RDC - Vol 1
et enduits + matériau jaune non (Bar)
séparable - -
P23 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 1
et enduits en vrac + peintures (Bar)
multiples non
séparable + papier
non séparable - Placo
piéce séche -
P24 Revétement de sol Revétement de sol Revétement cassant RDC - Vol 1
beige avec couche en (Bar)
toile et poussiéres +
colle polymére jaune
non séparable - Dalles
40x40 derriere
comptoir -
P25 Equipements divers et Radiateurs Matériau fibreux RDC - Vol 1
accessoires marron avec (Bar)
poussiéres - fillasse -
P26 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau souple noir RDC - Vol 1
et enduits avec poussieres - (Bar)
fenétres alu -
P27 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Matériau fibreux jaune RDC - Vol 1
avec poussiéeres - - (Bar)
P28 Plafond et faux-plafonds Faux plafonds Enduit platreux blanc RDC - Vol 5
en vrac avec couche (W.c 1)
cartonnée + peinture
non séparable - placo
piece humide -
P29 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 5
et enduits en vrac + peintures (W.c 1)
multiples non
séparable - Cloison
brique pieéce humide -
P30 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise en vrac + RDC - Vol 1
matériau gris en vrac (Bar)
non séparable - +
plinthe -
P31 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc RDC - Vol 8
et enduits en vrac + peinture (Salle de restaurant)
avec poussiéres non
séparable - refend -
P32 Equipements divers et Lavabo Matériau souple RDC - Vol 5
accessoires marron + peintures (W.c 1)
multiples en faible
quantité non séparable
- marron -
P33 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+1-Vol 10
et enduits + peinture non (Salon)
séparable - Refend
piéce séche -
P34 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc R+1-Vol 17
en vrac + peinture non (Couloir 1)
séparable - piéce
séche -
P35 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+1 - Vol 17
et enduits + peinture non (Couloir 1)
séparable - Cloison -

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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P36 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Fibrociment gris sous R+1 - Vol 10
et enduits forme de plaque avec (Salon)
fibres visibles +
peintures multiples
non séparable - -
P37 Equipements divers et Chaudiéres Matériau fibreux R+1 - Vol 11
accessoires marron + matériau gris (Local chaudiére)
en faible quantité non
séparable - FILLASSE

P38 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau compact gris R+1 - Vol 11

et enduits - - (Local chaudiére)

P39 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise en vrac + R+1 - Vol 11

matériau blanc en (Local chaudiére)
faible quantité en vrac
non séparable - 15x15
BLANCHE -
P40 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+1 - Vol 15
et enduits + peinture en faible (Chambre 4)
quantité en vrac non
séparable - -
P41 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Moquette bleue avec R+1-Vol 12
couche en mousse - - (Chambre 1)
P41 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymeére jaune R+1 - Vol 12
en faible quantité non (Chambre 1)
séparable + bois sous
forme de fibres - -
P42 Revétement de sol Revétement de sol Moquette orange + R+1 - Vol 13
colle polymeére jaune (Chambre 2)
en faible quantité avec
poussiéres non
séparable - -

P43 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple R+1 - Vol 16
marron avec couche (W.c 2)
fibreuse + matériau

marron avec
poussiéres non
séparable - liege -
P44 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau compact R+1 - Vol 16
et enduits beige + peintures (W.c 2)
multiples avec
poussiéres non
séparable - extérieur -
P45 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau souple noir + R+1-Vol 10
et enduits peintures multiples (Salon)
non séparable +
matériau souple rose
non séparable - noir -
P46 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau mou marron R+1-Vol 10
et enduits avec poussiéres + (Salon)
peinture en faible
quantité en vrac non
séparable - rouge mou
P47 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau compact gris R+1 - Vol 11
et enduits avec poussiéres + (Local chaudiére)
peinture non
séparable - -
P48 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple R+1-Vol 18
marron avec (SDB)
poussiéres - -
P48 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymére jaune R+1-Vol 18
non séparable + (SDB)
ragréage gris en faible
quantité - -
P49 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise + matériau R+1 - Vol 18
blanc en faible (SDB)
quantité non séparable
- 10x10 ROSE -
P50 Phase 1 Revétement de mur Revétement de mur Revétement souple R+1-Vol 18
beige + peinture non (SDB)

séparable - Colle
jaune -
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P50 Phase 2 Revétement de mur Revétement de mur Colle polymeére jaune - R+1 - Vol 18
Colle jaune - (SDB)
P51 Revétement de mur Revétement de mur Colle grise + matériau R+1-Vol 18
blanc en faible (SDB)
quantité non séparable
- noires -

P52 Equipements divers et Baignoire Enduit platreux blanc R+1-Vol 18

accessoires en vrac - sur tablier - (SDB)

P53 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+1-Vol 18

et enduits en vrac + peintures (SDB)
multiples non
séparable - sur
briques -
P54 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+1-Vol 18
et enduits en vrac + peinture en (SDB)
faible quantité non
séparable - refend
piéce humide -
P55 Plafond et faux-plafonds Poutres et charpentes Matériau compact gris R+1-Vol 17
+ peintures multiples (Couloir 1)
non séparable - -

P56 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau beige en vrac R+2 - Vol 27

et enduits - moellons - (Grenier)

P57 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Matériau compact gris R+2 - Vol 27

et enduits + peinture non (Grenier)
séparable - -

P58 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau gris en vrac R+2 - Vol 20

et enduits avec poussieres - - (Chambre 5)

P59 Equipements divers et Radiateurs Matériau fibreux R+2 - Vol 20

accessoires marron + matériau (Chambre 5)
mou gris non
séparable - fillasse -
P60 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc R+2 - Vol 20
en vrac + peinture non (Chambre 5)
séparable - -
P61 Plafond et faux-plafonds Menuiseries Matériau souple noir + R+2 - Vol 26
peinture non (Couloir 2)
séparable - chassis de
toit -

P62 Phase 1 Revétement de mur Revétement de mur Revétement souple R+2 - Vol 21
marron - colle jaune - (Sanitaires 2)
P62 Phase 2 Revétement de mur Revétement de mur Colle polymére jaune R+2 - Vol 21
+ matériau blanc non (Sanitaires 2)

séparable - colle jaune
P63 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Revétement souple R+2 - Vol 21
marron - - (Sanitaires 2)
P63 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymeére jaune R+2 - Vol 21
non séparable + (Sanitaires 2)

ragréage gris - -

P64 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc R+2 - Vol 21

en vrac + peinture non (Sanitaires 2)

séparable - piéce

humide -

P65 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+2 - Vol 21
et enduits en vrac + peinture en (Sanitaires 2)

faible quantité non

séparable - cloison

piéce humide -

P66 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymére jaune R+1-Vol 18
non séparable + (SDB)
ragréage gris - -

P67 Phase 1 Revétement de sol Revétement de sol Moquette marron - - R+2 - Vol 26
(Couloir 2)
P67 Phase 2 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymeére jaune R+2 - Vol 26
non séparable + (Couloir 2)
ragréage gris - -

P68 Revétement de sol Revétement de sol Colle polymeére jaune R+2 - Vol 26

non séparable + (Couloir 2)

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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P69 Plafond et faux-plafonds Plafonds Enduit platreux blanc R+2 - Vol 26
+ peinture en vrac non (Couloir 2)
séparable - rampant
piéce séche -
P70 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+2 - Vol 26
et enduits en vrac + peinture non (Couloir 2)
séparable + papier en
faible quantité en vrac
non séparable - refend
P71 Parois verticales intérieures Murs et cloisons Enduit platreux blanc R+2 - Vol 19
et enduits + matériau rouge en (Chambre 6)
faible quantité en vrac
non séparable - sur
briques rouges pieces
séches -
P72 Toiture et étanchéité Revétement bitumeux Matériau bitumineux Extérieur - Vol 29
d'étanchéité noir avec aluminium (Toiture)
avec fibres + matériau
gris en faible quantité
non séparable - -

P73 Facades Murs Matériau platreux gris Extérieur - Vol 28
+ mousse végétale (Facgades)
non séparable - sur

extension des
sanitaires -

P74 Facades Murs Matériau compact gris Extérieur - Vol 28
+ mousse végétale (Fagades)
non séparable - Sur

extension de la cuisine
P75 Facades Murs Matériau compact gris Extérieur - Vol 29
hétérogéne - (Toiture)
extension de la sdb -

P76 Facades Murs Matériau compact gris Extérieur - Vol 29
avec poussiéres - - (Toiture)

P77 Facades Menuiseries Matériau souple gris + Extérieur - Vol 29

peinture non (Toiture)
séparable + matériau
blanc non séparable -

P78 Facades Menuiseries Matériau souple gris Extérieur - Vol 28

avec poussieres + (Fagades)
peinture non
séparable - mastic gris

P79 Fagades Menuiseries Matériau souple gris Extérieur - Vol 28

avec poussiéres - (Fagades)
fenétre alu -

P80 Facades Murs Colle grise - mosaique Extérieur - Vol 28

- (Fagades)

P81 Facades Murs Matériau gris en vrac Extérieur - Vol 28

+ peinture non (Facades)
séparable - -

P82 Facades Murs Matériau compact gris Extérieur - Vol 28

+ peinture non (Facades)

séparable -

entourages de

fenétres et angles -
P83 Fagades Murs Matériau compact gris Extérieur - Vol 28
+ peintures multiples (Fagades)
non séparable - sur
blocs en
soubassement -

P84 Revétement de sol Revétement de sol Colle grise en vrac - RDC - Vol 1
30x30 marron clair - (Bar)

P85 Parois verticales intérieures Menuiseries Matériau compact R+2 - Vol 22

et enduits

AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET : 441355914 TVA Intracommunautaire : FR03441355914
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1486 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1486
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2794a1f6-4623-41d9-812a-85b02aef4e
73
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177001 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 9
(Sanitaires 1)
Description ITGA Colle beige / Couche platreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle beige + couche platreuse blanche META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1

en faible quantité non séparable +
peinture en faible quantité non
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1487 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1487
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_327f4e00-3f80-414b-b17e-3f15d7b00d
ff
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177002 / Revétement de sol / Revétement de sol / Colles de carrelage / Vol 9
(Sanitaires 1)
Description ITGA Colle grise en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1488 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1488
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_69bbe9bb-8adb-40d5-bbf6-9cf37b366d
92
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177003 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colles de carrelages (faiences) / Vol 9
(Sanitaires 1)
Description ITGA Colle beige / Couche platreuse blanche en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle beige + couche platreuse blanche META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
en faible quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1489 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1489
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_c68d13ca-14b3-40d2-99b7-f6e463696
3e8
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 9
(Sanitaires 1)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peinture non META le 05/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1490 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1490
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_6072791b-08ca-4f54-b597-01f21fe498
f1
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 9
(Sanitaires 1)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
peintures multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1491 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1491
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_0f2ea937-490e-432d-b765-d846abeelc
3d
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177006 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits lissés /
Vol 8
(Salle de restaurant)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peintures META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1492 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1492
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_73bf2b0c-%ee8-4bce-8c1f-1041c2a450
5d
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177007 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 8
(Salle de restaurant)
Description ITGA Colle beige / Carrelage
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle beige META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
Carrelage Non analysé

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1493 EN DATE DU 05/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : IT0716-80871

Echantillon ITGA : IT151608-1493
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_efdaeefl-eb9d-4421-b57d-7d574d26ced

0

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

002CV000177008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 8
(Salle de restaurant)

Description ITGA

Enduit platreux blanc / Matériau rouge en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

nalytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

en faible quantité en vrac non séparable

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + matériau rouge META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1494 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1494
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2185053b-de13-4f7d-b7b2-8de50d8b3f
2c
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 8
(Salle de restaurant)
Description ITGA Enduit platreux blanc
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1495 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1495
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_9facdfdd-942d-42b4-825b-bbc2cb90f02
f
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177010 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Colle beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Matériau blanc en faible quantité en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle beige en vrac + matériau gris en META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

faible quantité en vrac non séparable +
matériau blanc en faible quantité en
vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1496 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1496
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_ccefde97-13d7-4544-bad4-6a24274058
a8
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177011 / Revétement de sol / Revétement de sol / Colles de carrelage / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Colle grise / Matériau gris en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise + matériau gris en faible META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1497 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1497
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_d973c5de-4cal-42a4-a077-90a663ed1d
bl
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux
préfabriqués / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Papier
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + papier META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1498 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1498
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_7d1333d4-4f37-4c42-9742-78f9b5a3b
2ff
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1499 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1499
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_badb02f5-d870-49c3-b95a-b3567c4b26
d8
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177014 / Revétement de sol / Revétement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 7
(Placard)
Description ITGA Matériau gris en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau gris en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1500 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1500
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_0f713478-f1bf-4f43-80ad-79c4c98768
75
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7
(Placard)
Description ITGA Matériau beige en vrac / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau beige en vrac + peintures META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1501 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1501
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_d676f5e0-42ed-4398-babb-bb5974ca2c
bd
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1502 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1502
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_475dfadd-1a4f-445b-bcbc-4bblafb9bld
5
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 6
(Cuisine)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1503 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1503
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_18600524-213c-4219-821e-65e67b53
8022
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177018 / Revétement de sol / Revétement de sol / Colles de carrelage / Vol 8
(Salle de restaurant)
Description ITGA Colle grise en faible quantité / Carrelage
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise en faible quantité META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
Carrelage Non analysé

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1504 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1504
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_450bdf26-44a4-4837-bdel-b34cf816a3
6¢c
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177019 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac avec META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
couche cartonnée + peinture non
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41

Accréditation n° 1-5967

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1505 EN DATE DU 05/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1505
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016

42153 RIORGES

Réf. Client :

b

MesureAmianteAT_6568b88e-36e1-4ecc-abba-2deba%cf8el

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

002CV000177020 / Revétement de sol / Revétement de sol / Nez de marche / Vol 1
(Bar)

Description ITGA Matériau mou noir / Matériau gris avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de fa

- pour une anal

con a étre représentative de I'échantillon

yse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

- Microscope E

Résultat :

nalytique :

lectronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Technique analytique Résultat Type

Fraction Analysée i
et date d'analyse d'amiante

Nb de
préparations

Matériau mou noir META le 05/08/2016 Amiante non détecté -

2

Matéria

u gris avec couche en toile META le 04/08/2016 Amiante non détecté

1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuli

DTA 164 rev 11

ére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1506 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1506
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_14a69261-6347-40bf-a40c-d310aa7%fe
79
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plot de colle / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Matériau blanc en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau blanc en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1507 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1507
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_f368588b-04fa-4052-9303-4c7dabb750
2b
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Matériau compact gris / Matériau jaune
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + matériau jaune META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1508 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1508
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2dcc4c69-7667-4d96-b4db-fd43d03ed4
ab
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux
préfabriqués / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
peintures multiples non séparable +
papier non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuli

DTA 164 rev 11

ére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1509 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1509
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_4ea2edde-aa32-4185-b305-633f761baa
9f
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177024 / Revétement de sol / Revétement de sol / Lés marron + colle jaune / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Revétement cassant beige avec couche en toile et poussiéres / Colle polymére jaune
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement cassant beige avec couche META le 05/08/2016 Amiante non détecté 2
en toile et poussiéeres + colle polymére
jaune non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1510 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1510
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_e12df7fe-fe63-43c7-b0e7-a292a02390
02
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177025 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Joints / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Matériau fibreux marron avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau fibreux marron avec META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
poussiéres

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1511 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1511
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_3f41e83a-ae22-4a23-b017-c08438665
0lc
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177026 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Matériau souple noir avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple noir avec poussiéres META le 05/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1512 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : IT0716-80871

Echantillon ITGA : IT151608-1512
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_83fbf4e7-905c-404c-ad20-fabe23d7f38

9

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

(Bar)

002CV000177027 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 1

Description ITGA

Matériau fibreux jaune avec poussiéres

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussiéeres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

- Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

nalytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée

Technique analytique
et date d'analyse

Résultat

Type
d'amiante

Nb de
préparations

Matériau fibreux jaune avec poussiéres

MOLP le 05/08/2016

Amiante non détecté

Analyse confirmée au META

2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1513 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1513
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_4a488b8a-c488-4692-a8eb-f2a19471b1
ab
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177028 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 5
(W.c1)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac avec META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
couche cartonnée + peinture non
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1514 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1514
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_1d796283-318b-4fe0-b50d-4a7f63248
05e
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 5
(W.c1)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
peintures multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1515 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1515
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2e2fc323-e784-4041-91a0-eecé6c4dabal
47
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177030 / Revétement de sol / Revétement de sol / Colles de carrelage / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise en vrac + matériau gris en META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1516 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1516
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_9c47e4dec-563b-48fd-8528-8808206cee
07
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177031 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 8
(Salle de restaurant)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
avec poussiéres non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1517 EN DATE DU 05/08/2016

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : IT0716-80871

Echantillon ITGA : IT151608-1517
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_2c7dffcd-ae5c-4e95-9ee4-647cc95588c

b

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

002CV000177032 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 5

(W.c1)

Description ITGA

Matériau souple marron / Peintures multiples en faible quantité

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée

Technique analytique
et date d'analyse

Résultat

Type
d'amiante

Nb de
préparations

Matériau souple marron + peintures META le 05/08/2016
multiples en faible quantité non
séparable

Amiante non détecté

2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1518 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1518
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_87fad8d4-ba51-484b-8352-ea5f8e13fd
58
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 10
(Salon)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1519 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1519
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_eOlaee0f-6345-4771-a783-a6562dc436
c2
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177034 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 17
(Couloir 1)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1520 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1520
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2d361334-b817-4d87-9d28-82c62713e
796
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 17
(Couloir 1)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1521 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1521
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_214f4c46-bcbe-43f1-8406-ac3cfc48d9f
3
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en
fibres-ciment / Vol 10
(Salon)
Description ITGA Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
Technique Analytique :
- Microscope Optique a Lumiére Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Fibrociment gris sous forme de plaque MOLP le 05/08/2016 Preésence de fibres d'amiante Chrysotile 2
avec fibres visibles + peintures
multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

cofrac

Accréditation n° 1-5967

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1522 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Client : Préléevement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871

M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1522

64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016

42153 RIORGES MesureAmianteAT_4c4ef487-e2el1-4dbe-bd35-cb98bab1a2
bf

Réf. Client :

Commande 002CV000177

Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon 002CV000177037 / Equipements divers et accessoires / Chaudieres / Joints / Vol 11
(Local chaudiére)

Description ITGA Matériau fibreux marron / Matériau gris en faible quantité

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Technique analytique Résultat TyPe ’Nb dz.e

et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau fibreux marron + matériau META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
gris en faible quantité non séparable

Fraction Analysée

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11 -91/139 - Page1/1



Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1523 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1523
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_d24e8088-2170-483d-abfb-646245d83
8d8
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177038 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 11
(Local chaudiére)
Description ITGA Matériau compact gris
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1524 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1524
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_646e52c8-97d8-414a-9c60-6d68c750a
825
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177039 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colles de carrelages (faiences) / Vol 11
(Local chaudiére)
Description ITGA Colle grise en vrac / Matériau blanc en faible quantité en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise en vrac + matériau blanc en META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
faible quantité en vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1525 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1525
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_8aeébeffe-Ocfd-4b63-8c14-81a5e53ball
4
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 15
(Chambre 4)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peinture en faible quantité en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peinture en META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
faible quantité en vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1526 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1526
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_16ed005e-6a92-4039-95fa-eec72b1586
9c
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177041 / Revétement de sol / Revétement de sol / Moquettes bleue + colle jaune / Vol 12
(Chambre 1)
Description ITGA Moquette bleue avec couche en mousse / Colle polymére jaune en faible quantité / Bois sous forme de
fibres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat TyPe ,Nb d(,e
et date d'analyse d'amiante préparations
Moquette bleue avec couche en META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
mousse
Colle polymére jaune en faible quantité META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
non séparable + bois sous forme de
fibres

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1527 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1527
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_c804bf4d-11d0-4a53-81b1-bc5¢394cc3
a4
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177042 / Revétement de sol / Revétement de sol / Moquettes marron + Colle jaune / Vol 13
(Chambre 2)
Description ITGA Moquette orange / Colle polymére jaune en faible quantité avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Moquette orange + colle polymére META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
jaune en faible quantité avec poussieres
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1528 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1528
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_1a044df1-826b-4de3-8421-bcf55cf900
18
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177043 / Revétement de sol / Revétement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 16
(W.c2)
Description ITGA Revétement souple marron avec couche fibreuse / Matériau marron avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement souple marron avec META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
couche fibreuse + matériau marron
avec poussiéres non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11 -97/ 139 - Page1/1



Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1529 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1529
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_5632e7f5-0ee5-4c22-9610-eed8b7béc2
6e
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177044 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 16
(W.c2)
Description ITGA Matériau compact beige / Peintures multiples avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact beige + peintures META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples avec poussiéres non
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1530 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1530
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_6c0501b6-a3d8-4747-ab14-d02a4a0d4a
36
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177045 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint sur dormant / Vol 10
(Salon)
Description ITGA Matériau souple noir / Peintures multiples / Matériau souple rose
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple noir + peintures META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples non séparable + matériau
souple rose non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1531 EN DATE DU 05/08/2016

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : IT0716-80871

Echantillon ITGA : IT151608-1531
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_fd301e7d-4a50-4dc6-bObe-ddd76ec8c2c

f

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

002CV000177046 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 10

(Salon)

Description ITGA

Matériau mou marron avec poussiéres / Peinture en faible quantité en vrac

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

+ peinture en faible quantité en vrac
non séparable

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau mou marron avec poussiéres META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1532 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1532
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_f08337af-41ba-40e1-9e58-d154f54fd3
99
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177047 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 11
(Local chaudiére)
Description ITGA Matériau compact gris avec poussiéres / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris avec poussiéres META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
+ peinture non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1533 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1533
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_26f9af41-ad41-42cb-a20c-6e5cbc4d1é6c
0
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177048 / Revétement de sol / Revétement de sol / Lés orange + colle jaune / Vol 18
(SDB)
Description ITGA Revétement souple marron avec poussiéres / Colle polymére jaune / Ragréage gris en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement souple marron avec META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
poussiéres
Colle polymére jaune non séparable + META le 05/08/2016 Amiante non détecté - 1
ragréage gris en faible quantité

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1534 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1534
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_a42867e0-031b-498a-9f57-2f1526ba3e
9a
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177049 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colles de carrelages (faiences) / Vol 18
(SDB)
Description ITGA Colle grise / Matériau blanc en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise + matériau blanc en faible META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1535 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT0O716-80871
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1535
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_b710cb22-f6bd-41ec-abe3-80feabf3b0fb
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177050 / Revétement de mur / Revétement de mur / Sous-couches des tissus muraux / Vol
18
(SDB)
Description ITGA Revétement souple beige / Peinture / Colle polymére jaune
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement souple beige + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable
Colle polymeére jaune META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1536 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1536
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_10f07d93-cba4-4136-a85d-6d40f48e5b
28
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177051 / Revétement de mur / Revétement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 18
(SDB)
Description ITGA Colle grise / Matériau blanc en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise + matériau blanc en faible META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1537 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1537
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_laae337e-73dc-4fe6-b643-8a54c9efda2
4
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177052 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Enduit platre / Vol 18
(SDB)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuli

DTA 164 rev 11

ére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1538 EN DATE DU 05/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : ITO716-80872

Echantillon ITGA : 1IT151608-1538
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_574cf542-507a-4bc2-b650-01deadac9bf

2

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

(SDB)

002CV000177053 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 18

Description ITGA

Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

nalytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

peintures multiples non séparable

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + META le 05/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1539 EN DATE DU 05/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : ITO716-80872

Echantillon ITGA : IT151608-1539
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_8a86d2e0-0déc-4bad-bebb-f9cd21745aa

d

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

(SDB)

002CV000177054 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 18

Description ITGA

Enduit platreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

nalytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

en faible quantité non séparable

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 05/08/2016 Amiante non détecté 2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1540 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1540
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2bd1aaf0-551f-4723-8cd2-8a12f7446e
4b
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177055 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Béton / Vol 17
(Couloir 1)
Description ITGA Matériau compact gris / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + peintures META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1541 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1541
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_decd4ed0-3246-4e29-8df0-7fab5a78f5a
d
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177056 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol
27
(Grenier)
Description ITGA Matériau beige en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau beige en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1542 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1542
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_f38ea48e-70ac-4339-91ec-5f94163db3
12
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177057 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 27
(Grenier)
Description ITGA Matériau compact gris / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1543 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1543
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_9c00ef18-bcde-4927-ble4-1ca3824fd5
3f
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177058 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 20
(Chambre 5)
Description ITGA Matériau gris en vrac avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau gris en vrac avec poussiéres META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1544 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1544
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_5222ea00-586d-4632-bc02-cf452419d
2a3
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177059 / Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Joints / Vol 20
(Chambre 5)
Description ITGA Matériau fibreux marron / Matériau mou gris
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau fibreux marron + matériau META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
mou gris non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1545 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1545
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_64f346f9-eb26-4a85-b3e8-52d687afcl
b0
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177060 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 20
(Chambre 5)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1546 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1546
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_4bfb350a-2eca-4650-8256-96bfa36b14
8b
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177061 / Plafond et faux-plafonds / Menuiseries / Joint sur dormant / Vol 26
(Couloir 2)
Description ITGA Matériau souple noir / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple noir + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1547 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1547
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_85499656-7fb4-42f7-b2fe-2867d7ce61
08
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177062 / Revétement de mur / Revétement de mur / Sous-couches des tissus muraux / Vol
21
(Sanitaires 2)
Description ITGA Revétement souple marron / Colle polymére jaune / Matériau blanc
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement souple marron META le 05/08/2016 Amiante non détecté --- 1
Colle polymére jaune + matériau blanc META le 05/08/2016 Amiante non détecté - 3
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1548 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1548
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_c5bedc3d-8535-42fe-al1f3-c29f21d57b6
8
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177063 / Revétement de sol / Revétement de sol / Lés a carreaux + colle jaune / Vol 21
(Sanitaires 2)
Description ITGA Revétement souple marron / Colle polymére jaune / Ragréage gris
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Revétement souple marron META le 04/08/2016 Amiante non détecté --- 1
Colle polymére jaune non séparable + META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
ragréage gris

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1549 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1549
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_14122c4d-b96f-4a32-80c7-32dd4b9dcd
a5
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177064 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 21
(Sanitaires 2)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1550 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1550
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_0658b561-22cc-4777-adea-02d13c0e87
39
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177065 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 21
(Sanitaires 2)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
en faible quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1551 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1551
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_806fcd7b-d709-4405-b4bc-25e6bd5c65
3f
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177066 / Revétement de sol / Revétement de sol / Ragréage / Vol 18
(SDB)
Description ITGA Colle polymeére jaune / Ragréage gris
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle polymére jaune non séparable + META le 05/08/2016 Amiante non détecté --- 1
ragréage gris

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11

-120/ 139 -

Page1/1



Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1552 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1552
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_0ef863a2-e401-4d3f-94al-a78ad497%e
de
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177067 / Revétement de sol / Revétement de sol / Moquettes marron + Colle jaune / Vol 26
(Couloir 2)
Description ITGA Moquette marron / Colle polymére jaune / Ragréage gris
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Moquette marron META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
Colle polymére jaune non séparable + META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
ragréage gris

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

- 121/ 139 -

DTA 164 rev 11

Page1/1



Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1553 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1553
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_d715ca4f-cfel-4b43-a527-4d001e8d37
bl
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177068 / Revétement de sol / Revétement de sol / Ragréage / Vol 26
(Couloir 2)
Description ITGA Colle polymeére jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle polymére jaune non séparable + META le 05/08/2016 Amiante non détecté --- 1
ragréage gris + peinture en faible
quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1554 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1554
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_96eaad0f-167a-4c88-b0ef-b0al79db95c¢
7
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177069 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit platre / Vol 26
(Couloir 2)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Peinture en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + peinture en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1555 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1555
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_95451b7f-64d4-4902-9c0d-49364953¢
e05
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177070 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 26
(Couloir 2)
Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac / Peinture / Papier en faible quantité en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc en vrac + peinture META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
non séparable + papier en faible
quantité en vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1556 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1556
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_ed0Odcba-c3ed-4b65-b753-a51496f800
37
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177071 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit platre / Vol 19
(Chambre 6)
Description ITGA Enduit platreux blanc / Matériau rouge en faible quantité en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Enduit platreux blanc + matériau rouge META le 05/08/2016 Amiante non détecté 1
en faible quantité en vrac non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1557 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1557
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_47731f1f-41a5-4414-af45-9001163d5b
63
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177072 / Toiture et étanchéité / Revétement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses /
Vol 29
(Toiture)
Description ITGA Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres / Matériau gris en faible quantité
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau bitumineux noir avec META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
aluminium avec fibres + matériau gris
en faible quantité non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42

www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées

cofrac

disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°1T151608-1558 EN DATE DU 05/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Brice BESSIERES
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Réf. Client :

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Préléevement :

Commande ITGA : ITO716-80872

Echantillon ITGA : IT151608-1558
Recu au laboratoire le : 02/08/2016
MesureAmianteAT_8c26deed-cO0e2-4ad6-b446-773b91516b

24

Commande

002CVv000177

Dossier client

RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON

Echantillon

002CV000177073 / Facades / Murs / Enduits ciment / Vol 28
(Facades)

Description ITGA

Matériau platreux gris / Mousse végétale

Préparation :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Al

nalytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

végétale non séparable

Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau platreux gris + mousse META le 04/08/2016 Amiante non détecté 2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1559 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1559
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_9f2b89c7-99c6-4c85-98d4-96d82db08a
27
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177074 / Facades / Murs / Enduits ciment / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau compact gris / Mousse végétale
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + mousse META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
végétale non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1560 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1560
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_063ace11-7b05-4847-86c8-e73fda2680
87
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177075 / Facades / Murs / Enduits ciment / Vol 29
(Toiture)
Description ITGA Matériau compact gris hétérogéne
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris hétérogéne META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1561 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1561
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_c67dd203-db4d-49c4-b263-8796734b2
80d
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177076 / Facades / Murs / Enduits ciment / Vol 29
(Toiture)
Description ITGA Matériau compact gris avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris avec poussiéres META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1562 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1562
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_31af3453-c15e-4f75-a736-12ec20e745
64
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177077 / Facades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29
(Toiture)
Description ITGA Matériau souple gris / Peinture / Matériau blanc
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple gris + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable + matériau blanc non
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° I1T151608-1563 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1563
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_2dd2b9c4-9bf0-4df2-bfc8-b38bd4944c9
7
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177078 / Facades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau souple gris avec poussiéres / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple gris avec poussiéres + META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
peinture non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1564 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1564
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_12f01c51-9280-41f7-ad58-5dacl1aa234
db
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177079 / Facades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau souple gris avec poussiéres
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau souple gris avec poussiéres META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuli

DTA 164 rev 11

ére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1565 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1565
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_6ee184d3-8b7c-4e9d-ae49-6cc5d9c3bd
78
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177080 / Facades / Murs / Colle de carrelage / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Colle grise / Carrelage beige et noir
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
Carrelage beige et noir Non analysé

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1566 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1566
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_788fc2f4-ebe4-4ead-978d-407468cb22
27
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177081 / Facades / Murs / Enduits ciment / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau gris en vrac / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau gris en vrac + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1567 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1567
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_ad061351-afbc-47c2-82ff-99f919c42d9
0
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177082 / Facades / Murs / Joint de scellement / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau compact gris / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + peinture non META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1
séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1568 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : 1IT151608-1568
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_894fceb0-2f0b-4e7e-8107-01554db250
57
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177083 / Facades / Murs / Joint de scellement / Vol 28
(Facades)
Description ITGA Matériau compact gris / Peintures multiples
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact gris + peintures META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
multiples non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1569 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1569
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_f576c1dc-74b9-4dbe-bb46-7e89734c14
9a
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177084 / Revétement de sol / Revétement de sol / Colles de carrelage / Vol 1
(Bar)
Description ITGA Colle grise en vrac
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Colle grise en vrac META le 04/08/2016 Amiante non détecté - 1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862 tﬂfrlﬂ
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Lo
Accréditation n° 1-5967
Tél:02.99.35.41.41
Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées
www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS
RAPPORT D'ESSAI N° IT151608-1570 EN DATE DU 05/08/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.
Client : Prélévement :
AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : ITO716-80872
M. Brice BESSIERES Echantillon ITGA : IT151608-1570
64 rue Clément Ader Recu au laboratoire le : 02/08/2016
42153 RIORGES MesureAmianteAT_0435abd8-f700-49¢5-a23b-04d7a13d90
7a
Réf. Client :
Commande 002CV000177
Dossier client
RUE DE LA MAIRIE - 29710 GOURLIZON
MAIRIE DE GOURLIZON
Echantillon 002CV000177085 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 22
(Chambre 7)
Description ITGA Matériau compact beige avec poussiéres / Peinture
Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
Technique Analytique :
- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
Matériau compact beige avec META le 04/08/2016 Amiante non détecté 1
poussiéres + peinture non séparable

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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I L ) Institut de Certification
N°CPDI 2575 Version03
ATTESTATION SUR L’ HONNEUR
Je soussigné
Bappel : Philippe TROYAUX,
Di Général d'1.Cert, Monsieur Frangois DOLO
rolon Thabiation (inséré par Décret n° 20061114 du 5 saptembra X
el i ikl gk atteste que:
""L’"‘H" gy Est (mmﬁ!] selon le référential dénommé Marlllﬂl dﬁ
composant e dossier. « (SIC) LCea pour la
mlsslonssumnles:
Je soussigne M.Plerre DERQGHE gérant de Ia SARL AG ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 Q0298 né & Amirine gLk
Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que 'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que e Date d'affet : date d
société dispose d une ion et de moyens pour établir le prévus aux 2° et 3° de .
Tadicln L2714 & savolf': Etat da Mnstaliation intiérlsurs diectrique
Date deffet : date
AMIANTE — PLOMB — TERMITES- DPE — GAZ - ELECTRICITE
" . tar Etat de l'installation intérieur,
Je déciare que la SARLAC onla Flerre Deroche dune Dote d Tt - 06/07/2015, tate dexation - 05/07/2020
de couvrir les. dun de ma ‘en raison de mes interventions.
P
Selon rarticle R271-2 le code de la ion et de ion par le décret n° 20061114 du 5 ol Date dreflet : 2001072015, date d expiration : 19/10/2020
septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 snplambfs 2006 en vigueur le 1* novembre 2007) : les personnes
mentionnees & farticle L 271-6 dont le la garantie ne peut étre inférieur &
300 000 € par sinistre et 500 000 € par amaa e assurance. En foi de quoi ce certificat est delivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Le contrat ité civile AXAn® avec tacite on de la Edité i Saint-Grégoire G N
répond & ces obligations. Le 24/02/2016 o
Je déclare mavoir aucun lien de nature & porter atteinte & mon impartialité et a mon indépendance ni avec le N
propriétaire ou san mandataire qui fait appel & moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il mest demandé d'établir fun des documents mentionnés ci-
dessus.
En dehors de 'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,
Je déclare en cutre ne pas verser d aux daffaires,
Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est a la disposition de lorganisme certificateur
adénomme |CERT cemfications de personnes.,
Fait & Riorges le 11 mai 2015
Pierre DEROGHE
Directeur Général
&
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el | 0200 400 100 1 Faxs 0477 4452 42 site 3 hitp:/Avww. ac-environnement com farar i RSSO —-u‘m'ﬂmhuwmu n fne
P LOWA -Mr & b- vme favewcas by pegyeey -Mo-— nﬁmmouu-(\- ot} [t —
Teyrai i o ? e
Wow e 3 ey Hiorn e gy gt
reieyieusolicid bR e
cmio

Attestation sur I'honneur Parc Edonia — Bat G — rue de la Terre Victoria 35760 ST GR

1/2



|Gt

CERTIFICAT DE COMPETENCES
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 2575 Version03
le soussigné
Philippe TROYAUX,
Bl ko Chndsal HCart Monsieur Frangois DOLO
atteste que :

Est certifié(e) selon le référential dénommé Manuel de
certification de personnes LCe pour la réalisation des
missions suivantes :

les
Date d'affer . date d' i
Elecenicind Etat de I'Installation intérieure électrique
Date d'aflet 5 . date d'expiration :
Gz Etat de I'installation intérieure

gaz
Dote o 12 06/07/2015, dute & expiration : 05/07/2020

Plomb: Constat du risque d' exposition au plomb
Date d'efle : 20/10/2015, date o expiration : 19/10:2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edit¢ i Saint-Grégoire
Le 24/02/2016 < e =

Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GR
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